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Figura 1 – Média e desvio-padrão da permeabilidade dentinária após os diferentes tratamentos (p<0.001).
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Figura 2 – Micrografias em MEV (5000x) das superfícies dentinárias tratadas e submetidas à avaliação da permeabilidade.



Permeabilidade Dentinária

Média 	2.266185	3.086356	15.784472	16.091124	2.266185	3.086356	15.784472	16.091124	SingleB2	Clinpro XT	NanoP	Controle	5.224285999999999	6.215713999999999	68.324286	102.97	
% PPT 
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